
Fakta och bild: Testfakta i september 2017

Lättviktsjackor
Dun- eller syntetfodrade
Herrmodell

Cirkapris (kronor)
Konsumentkontakt

Yttertyg
Vikt, stl Large (gram)
Deklarerat innehåll
Yttertyg behandlat med
fluorkarboner (PFC)*

  Korrekt deklarerat innehåll

Fyllningsläckage (1=mycket; 5=inget)
Yttertygets rivstyrka (N)**

Kvalitet och hållbarhet (50%)
Värmeisolation (30%)
Andning (20%)

Produktinformation

Några mätvärden

Testresultat betyg 1 till 5, där 5 är bäst (vikt av totabetyget inom parentes)

Totalbetyg 4,2

Polyamid
427

100% polyester
Nej, använder PFC-
fri impregnering.

Ja

5,0
12,9

4,7
3,9
3,4

2 000
haglofs.se

Haglöfs
Essens Mimic

Bäst i test. 

Polyester
364

100% polyester
Nej, använder PFC-
fri impregnering.

Ja

5,0
12,1

4,5
4,1
3,3

4,1

1 300
didriksons.com

Didriksons
Campo usx jkt

Värmer bra och 
läcker inte fyllning. 

Polyamid
316

90 % dun, 10% fjäder
Ja, men inte på jackor

som säljs i höst. 

Ja

1,0
8,5

3,2
5,0
3,0

3,7

2 500
peakperformance.com

Peak Performance
Helium

Värmer bäst men 
läcker mycket dun!

Polyamid
392

80% dun, 20% fjäder
Ja, så kallad

C6-impregnering.

Nej, innehåller för
stor andel skadat dun. 

3,5
6,6

3,1
4,6
2,5

3,4

600
xxl.se

XXL Neomondo
Neomondo Biri

Dunet innehåller för 
mycket biprodukter. 

Sämst andnings-
förmåga.

Polyester
336

90% dun, 10% fjäder
Nej, använder PFC-
fri impregnering.

Ja

1,0
4,5

2,6
4,4
3,4

3,3

800
stadium.se

Stadium Everest
Everest

Varm men läcker 
mycket dun. 

Polyamid
406

100% dun
Nej, använder PFC-
fri impregnering.

Nej, innehåller
bara 92% dun. 

1,0
14,5

2,2
4,1
3,4

3,0

1 200
8848altitude.com

8848 Altitude
Linus downliner

Sämre kvalitet och 
läcker mycket dun. 
Innehåller mindre 

dun än utlovat.

Polyamid
456

100% polyester
Ja, så kallad

C6-impregnering.

 Ja

2,5
8,6

3,0
3,0
3,3

3,0

2 800
norrona.com

Norröna
Falketind Primaloft 100 

Läcker mycket 
fyllning. Värmer 

minst. 
Kommentar

*Information från tillverkaren. **Mätvärden för tygets svagaste riktning.
***Fyllnadsläckage 40%, kvalitet på tyg och sömnad 40%, yttertygets rivstyrka 20%. Betygsavdrag för inkorrekt deklaration av fyllning/innehåll. 

Bilder från värmekameran visar partier
på jackans rygg där värmen läcker
ut (gult till rött - större värmeläckage)


